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Техническое заключение о состоянии строительных конструкций, с усилением
несущих конструкций части здания заводоуправления Тамбовского ВРЗ ОАО

«ВРМ», расположенного по адресу: г.Тамбов, пл.Мастерских, 1

Заказчик: ОАО "Вагонреммаш"

План фундаментов
ОАО ПИ

"Тамбовгражданпроект"

ОЧ 2ГАП
ГИП
Проверил
Разраб.

Рассказов
Рассказов
Рассказов

Разрез 1-1. М 1:50.

Фундамент  Ф-1 . 3D вид. М 1:50.

План фундаментов  в осях А-Е/1-8. М 1:100.

Фундамент  Ф-2 . 3D вид. М 1:50.
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Отслоение защитного слоя
бетона с оголением рабочей
арматуры

Аварийная колонна.

3 косые трещины в перегородке над
дверным проемом с шириной раскрытия
от 1,0 до 3,0 мм.

2 косые трещины в кирпичном
простерке с шириной раскрытия 1,0 мм
и 2,0 мм, выявлены 30.03.2012 г.
Увеличение ширины раскрытия не
выявлено.

Горизонтальная
трещина с шириной
 раскрытия до 3,0 мм
в верхней части
перегородки

Одна косая трещина с шириной
раскрытия до 3,0 мм, одна
горизонтальная трещина
с шириной раскрытия до 1,0 мм,
одна вертикальная трещина
с шириной раскрытия до 2,0 мм.

Горизонтальная трещина
над дверным проемом с
шириной раскрытия до 3,0 мм.

Следы замачивания
кирпичной кладки.

Горизонтальная трещина в перегородке. Маяк установлен в 2011 году.
На момент обследования дополнительное раскрытие трещины составило 1,0 мм.

Горизонтальная трещина в перегородке.
Ширина раскрытия составляет 2,0мм.
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«ВРМ», расположенного по адресу: г.Тамбов, пл.Мастерских, 1

Заказчик: ОАО "Вагонреммаш"

План 1 этажа в осях А-Е/1-8.
ОАО ПИ

"Тамбовгражданпроект"

ОЧ 3ГАП
ГИП
Проверил
Разраб.

Рассказов
Рассказов
Рассказов

План 1 этажа в осях А-Е/1-8 (отм. 0.000). М 1:100.
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Остлоение защитного слоя бетона
с оголением и поверхностной
коррозией рабочей арматуры

Остлоение защитного слоя
бетона с оголением и
поверхностной коррозией
рабочей арматуры

Отслоение защитного слоя бетона в
растянутой зоне ригеля по всей длине
с оголением арматуры.
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Техническое заключение о состоянии строительных конструкций, с усилением
несущих конструкций части здания заводоуправления Тамбовского ВРЗ ОАО

«ВРМ», расположенного по адресу: г.Тамбов, пл.Мастерских, 1

Заказчик: ОАО "Вагонреммаш"

План 2 этажа в осях А-Е/1-8
ОАО ПИ

"Тамбовгражданпроект"

ОЧ 4ГАП
ГИП
Проверил
Разраб.

Рассказов
Рассказов
Рассказов

План 2 этажа в осях А-Е/1-8. (отм. +3.650). М 1:100.
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План 3 этажа в осях А-Е/1-8.
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"Тамбовгражданпроект"
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Техническое заключение о состоянии строительных конструкций, с усилением
несущих конструкций части здания заводоуправления Тамбовского ВРЗ ОАО

«ВРМ», расположенного по адресу: г.Тамбов, пл.Мастерских, 1

Заказчик: ОАО "Вагонреммаш"

Разрез 3-3, 4-4.
ОАО ПИ

"Тамбовгражданпроект"

ОЧ 6ГАП
ГИП
Проверил
Разраб.

Рассказов
Рассказов
Рассказов

Разрез 4-4. М 1:100.

Разрез 3-3. М 1:100.


